
Drill From To Interval* U3O8 Cobalt Copper Mo Nickel Lead Zinc
Hole (m) (m) (m) % % % % % % %

MWNE‐08‐30 332.0 401.0 69.0 2.330 0.033 0.479 0.066 0.022 0.288 0.095
MWNE‐08‐30 332.0 381.0 49.0 2.810 0.005 0.056 0.067 0.009 0.223 0.005
MWNE‐08‐30 381.0 387.0 6.0 0.018 0.064 0.172 0.008 0.037 0.025 0.005
MWNE‐08‐30 387.0 401.0 14.0 1.680 0.111 1.919 0.027 0.045 0.573 0.449

MWNE‐08‐31 289.0 291.5 2.5 1.350 0.016 0.023 0.001 0.021 0.037 0.011

MWNE‐08‐32 318.0 324.5 6.5 20.410 0.009 0.073 0.105 0.010 0.717 0.021
MWNE‐08‐32 328.5 344.5 16.0 0.740 0.004 0.005 0.144 0.005 0.071 0.001

MWNE‐08‐33 314.5 360.5 46.0 3.250 0.003 0.034 0.058 0.009 0.246 0.006
MWNE‐08‐33 314.5 321.5 7.0 11.990 0.011 0.027 0.106 0.030 0.372 0.020
MWNE‐08‐33 321.5 326.0 4.5 <0.01 0.000 0.001 0.001 0.006 0.012 0.002
MWNE‐08‐33 326.0 360.5 34.5 1.890 0.002 0.039 0.056 0.006 0.251 0.003

MWNE‐08‐34 309.0 315.5 6.5 8.930 0.004 0.026 0.033 0.016 0.473 0.030
MWNE‐08‐34 318.5 321.5 3.0 1.740 0.001 0.004 0.155 0.007 0.056 0.005
MWNE‐08‐34 327.5 339.5 12.0 0.690 0.001 0.006 0.018 0.006 0.020 0.002
MWNE‐08‐34 345.0 346.5 1.5 0.150 0.001 2.313 0.002 0.002 0.073 0.001
MWNE‐08‐34 348.5 349.5 1.0 0.420 0.001 0.014 0.015 0.003 0.010 0.024

MWNE‐08‐35 303.5 305.0 1.5 0.080 0.000 0.002 0.000 0.002 0.003 0.004
MWNE‐08‐35 312.0 313.5 1.5 2.700 0.027 0.027 0.004 0.021 0.067 0.005

MWNE‐08‐37 296.0 314.0 18.0 4.150 0.070 0.073 0.155 3.689 0.298 0.057
MWNE‐08‐37 296.0 301.0 5.0 0.140 0.001 0.002 0.000 0.026 0.012 0.005
MWNE‐08‐37 301.0 305.0 4.0 0.007 0.014 0.001 0.001 0.042 0.003 0.004
MWNE‐08‐37 305.0 314.0 9.0 8.220 0.132 0.143 0.310 7.345 0.588 0.110

MWNE‐08‐40 295.0 318.0 23.0 11.230 0.009 0.038 0.138 0.056 0.711 0.012
MWNE‐08‐40 295.0 307.5 12.5 18.050 0.013 0.064 0.184 0.099 1.117 0.019
MWNE‐08‐40 296.5 303.5 7.0 28.140 0.010 0.038 0.099 0.028 1.811 0.028
MWNE‐08‐40 296.5 298.5 2.0 50.510 0.008 0.057 0.074 0.027 3.925 0.053

MWNE‐08‐40 326.5 336.5 10.0 0.320 0.001 0.102 0.015 0.007 0.015 0.002
MWNE‐08‐40 343.0 345.0 2.0 0.330 0.005 0.165 0.087 0.007 0.023 0.016

MWNE‐08‐42 276.0 279.5 3.5 5.920 0.005 0.009 0.003 0.045 0.217 0.011

* Core Length 
Interval ‐ Not 
True Thickness


